Technické udaje pridrzovacich a surovych magnetu

Konstrukce:

Chapacové magnety jsou magnetické systémy majici vzhledem ke svému technickému feSeni pouze jednu adhezni plochu. Oproti surovym magnetiim
plisobi u chapacovych magnetti magneticka sila pouze na jedné ploSe télesa. Toto konstrukéni feSeni umoziiuje omezit prostorovy Ucinek magnetického
pole. Nem(iZe tak dojit k nezadoucimu zmagnetizovani obrobk(i nebo strojnich prvkii chapaGovymi magnety.

Surové magnety nejsou magnetické systémy, u nich vSechny plochy télesa vytvareji magnetické silové pole.

Provedeni:

Ploché magnety:
Magnetické jadro je zalito nebo zalisovano do télesa. Mezi magnetem a télesem je nemagneticka separacni vrstva. Dostaneme tak stinény systém.

Pridrzné magnety

U nich je magnetické jadro obaleno plastovym povlakem. Diky své konstrukci se tyto magnety obzvlasté hodi pro pouZiti na nasténkach a tenkych
plechach.

Magnety knoflikové / magnety tvaru U:

Jedné se zde o nestinény systém s délenou adhezni plochou.
Magnety s ochrannym pryzovym plastém:

Magnet méa pryzovy povlak a chrani tak citlivé povrchy.

Surové magnety:

Zde se jedna vzdy o nestinény systém. VSechny plochy magnetu vytvareji silové magnetické pole.

TyCové magnety:

Tyto magnety maji jadro z materialu na trvalé magnety. To je za icelem magnetického odstinéni od nemagnetického materialu od télesa separované.
Dostaneme tak stinény systém.

Vlastnosti:

Nazev Reference k oznaceni Slaby ¢ »> Silné
Magneticka sila Zbytkovy magnetizmus Tvrdy ferit AINiCo SmCo NdFeB
Reprodukovatelnost adsorpce Pfidrzna sila AINiCo Tvrdy ferit SmCo NdFeB
Mechanicka - SmCo Turdy ferit NdFeB ANiCo

pevnost
Odolnost proti korozi - NdFeB AINiCo SmCo Tvrdy ferit

Teplotni stabilita Curieova tefr']‘;tti ;gfc”ic"é pro NdFeB SmCo Turdy ferit AINiCo

Dlouhodoby ohfev nebo stfidavé tepelné namahani mlize za urcitych okolnosti zplisobit mechanické zmény magnetického systému. V mnoha pfipadech
se na funkci nijak neprojevi. TotéZ plati pro pfipad chemického namahani (chemickeé lazné, agresivni plyny atp.).
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Pridrzné sily:

Uvedené adhezni sily jsou minimalni hodnoty, které jsou dosahovany pfi kolmém odtrhu a tésném dosednuti. Pfi necistych plochach na pélech nebo u
nerovnych obrobkii se vytvareji vzduchové mezery, jejichZ vinou se adhezni sily znaéné zmensuii. Pri rostouci vzduchové mezere obecné klesa adhezni

sila magnetu. Doporucujeme tedy neustale pecovat o istou plochu péll a pfipadné je ¢as od ¢asu vyCistit. Magneticky nevodivé mezivrstvy piisobi
rovnéz jako vzduchové mezery.
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Navod k montazi pro stinéné magnety bez éepu
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1. Nezadoucimu zmagnetizovani strojnich prvki nebo dilli se zabrariuje nemagnetickym materialem.
2. Dostatecné velka vzduchova mezera mezi obrobkem a magnetickym materialem.
3. Nemagneticky materidl strojnich prvkil nebo dilli zabrariuje nezadoucimu zmagnetizovani.

4. Nevhodné, protoZe upinany material doseda na magnetickou podloZku. Tim vznika neZadouci zmagnetizovani strojnich prvki nebo dild.
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